
Labor für Bauphysik der Han�aser Uckermark eG

Datum: 07.09.2018

Referenz: 2018-09-07-DBP-1

Protokoll: Luftdurchlassprüfung

Material HFU Natron-Kraftpapier
Probe 40cm x 30cm
Messplatz Druckdi�erenzabfall
Eichung am 07.09.2018
pmax 2.0 kPa
pmin 0.1 kPa
t1/2 1,06 s (1kPa)
Messreihen 1
system. Fehler 0.05 kPa / 0.05 s
statist. Fehler n/a
Prüfer Dipl. Physiker Andre Merzky
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Abbildung 1: Druckdi�erenzabfall der Probe im Vergleich zum Eichverlauf des Messplatzes
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