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Hanf - Dammwolle ST
fur Dach, Wand und Fassade

Nach Anlieferung ist die Folie zu entfernen. Geliefert wird Hanf-Dammwolle in Ballen 50x50x80 (ca. 30 kg). Die Ballen sind vorverdichtet. Zunachst
werden die Bindedrihte mit einem Seitenschneider durchtrennt, worauf sich das Volumen verdreifacht. Es empfiehlt sich, das Material zu bewegen.
Ein Vereinzeln der Fasern ist nicht nétig. Bleiben Pressplatten erkennbar, geniigt ein Bewegen, worauf die Platten auseinander fallen. Hanf-Dammwolle
wird lose in den Dammkaorper gestopft.

Filldichte:

Um die Verarbeitungsdichte von 50-60 kg/m? Hanf-Dammwolle sicher zu stellen, wird zuerst die zu ddimmende Flache ermittelt. Anhand nachfolgender
Tabelle (wie viel Fliche kann mit einem Ballen gedimmt werden?) wird die Gesamtzahl der benétigten Ballen bestimmt. Diese werden bereitgestellt,

geoffnet, dann kann es beginnen. Alle Ballen miissen verarbeitet werden - damit ist die durchschnittliche Filldichte sichergestellt. Es wird ohne Kraft gestopft!
Aber: das Gefach muss optisch gut gefiillt sein! Bei schnellem Arbeiten schwankt die Fiilldichte zwischen 50 - 55 kg/m?3. Bei groBeren Dammstarken ab 20 cm
zwischen 55 - 60 kg/m3. Zur Kontrolle: Bei einer zu geringen Fiilldichte wirkt das Gefach optisch leer. Bei zu hoher Fiilldichte quillt die Hanf-Dammwolle
wieder heraus. Eine optische Kontrolle ist immer sinnvoll. Wird hinter eine Dampfbremse gestopft, so muss beim Driicken gegen die Dampfbremse tiberall ein
Widerstand spiirbar sein. Wird ein fester Hohlraum geddmmt, sodass eine nachtrégliche Kontrolle der gleichmaBigen Fiilldichte ausgeschlossen ist, solle immer
nur Lage fiir Lage von maximal 50 cm gestopft werden. Es kénnen Hilfslatten zum Fiillen verwendet werden, jedoch ohne Anstrengung!

Mit einem Ballen von 30 kg kann folgende Flache gedammt werden:

Diammstarke 10cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm
| Ballen fiir: 6,0 m?2 50m? 43 m? 3,7 m? 3,2m? 2,7 m?

* Ohne Kraft stopfen!

* Der Dammraum muss optisch gut gefiillt sein!

Das Fiillen

Das Fiillen des Dammraumes erfolgt immer zuerst in den Ecken und unzuginglichen Bereichen, bzw. an den Anschlissen. Grundsétzlich wird vom Rand zur
Mitte gestopft. Die vorher ermittelte Menge muss vollstandig in das Gefach oder den Hohlraum.

Die Hanf-Dammwolle spannt sich im Wand-Gefach auf und bleibt lingere Zeit ohne Verschalung stabil.

Bei einer Steildach- Starrendimmung empfiehlt es sich aber, die Hilfslattung fiir die abschlieBende Bauplatte erst zu montieren und dann die Stopfwolle
einzubringen. Alternativ kénnen Hilfshélzer, Bindegarne oder einfach Klebebinder zwischen die Gefachbalken, Sparren oder Latten gezogen werden, um ein
vorzeitiges Herausfallen der Hanf-Dammwolle zu verhindern.

* Tipp zur Dachdammung: Zuerst die Sparschalung im PlattennormmaR an den Sparren montieren (ideal 25 - 30 cm).
* Dann die Hanf-Dammwolle zwischen Sparren und Sparschalung einbringen.

Planungshinweise

Fiir jedes Bauvorhaben ist eine Berechnung der Diffusionswerte erforderlich. Diese bekommen Sie kostenfrei: info@hanffaser.de.

Die Einbaudichte betragt 50 kg/cbm, ab 20 cm Dammhéohe 55 kg/cbm, ab 30 cm 60 kg/cbm. Vertikale Dammungen benétigen alle 3 m eine Querung.

Werden vor, nach oder wihrend des Dammens Maurer- oder Putzarbeiten ausgefiihrt oder wird Nassestrich verlegt, kénnen groe Mengen an

Schwitzwasser am Baukorper kondensieren, meist im Spitzboden. Der Dammstoff ist gegen kondensierende Baufeuchte zu schiitzen.

Es wird empfohlen, wahrend des Fiillens eine Staubmaske zu tragen. @
Am Bindedraht besteht Verletzungsgefahr. Daher sollte mit Arbeitshandschuhen gearbeitet werden. '

dynamischer Warmeleitwert: 0,409 mm?/s

www.hanffaser.de statischer Warmeleitwert ), =0,045 W/mK
Hanffaser Uckermark Nennwert ENISO 10456 Kat2: 0,048 W/mK
DE - 17291 Prenzlau Brandschutzklasse: C-s2,d0 & E
Feuchtesorption: 3,89 kg/m?
Zulassungsnummer: ETA 0016/01 Strémungswiderstand: 1,2 kPas/m?
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